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AVEN INDUSTRIELLT YTBEHANDLADE YTTER-DORRAR BEHOVER
UNDERHALL

Tra ar ett levande material. Det ror sig, svaller och krymper, beroende pa
majligheterna att ta upp och avge fukt. Normalt ar fargfilmen ett bra
fuktskydd, men for att hindra intrangning av vatten maste man se till att
fargfilmen &r intakt och av god kvalité. Ytbehandlingen bor darfor
kontrolleras regelbundet s& att eventuella sprickor eller skador upptéacks sa
tidigt som mojligt.

Tid till underhall kan variera mycket beroende pa klimatiskt forhallande,
konstruktivt skydd, miljé mm. Vid underhall ar det viktigt att &ven behandla
exponerade andtraytor.

Dadrren bor ocksa rengéras nagra ganger per ar eller eventuellt oftare vid
kraftig paverkan av nederbord mm. Rengoringen utféres lampligen med
ljummet vatten eller med diskmedel utspatt i vatten. Det ar viktigt att undvika
starka rengoringsmedel som innehaller t.ex ammoniak eller I6sningsmedel

Kulorta dorrar &r mer kansliga for paverkan av t.ex. solens UV-ljus och kan
darmed krava mer underhall &n vitmalade dorrar.

Som en férebyggande atgard och vid kraftig kuldr/glans forandring
rekommenderas polering.

Nar det ar dags for ommalning eller reparation av skador i fargfilmen skall
nedanstaende instruktion foljas.

NAGRA VIKTIGA RAD VID UNDERHALL AV INDUSTRIELLT MALADE
YTTER-DORRAR

Kontrollera att snickeriet ar torrt innan du boérjar underhallet. Fuktkvoten bor
vara lagre an 15%. Att mala under fel tid eller vid dalig vaderlek innebar
stora risker for ett daligt resultat.

e Tag bort I6st sittande farg. Skrapa bort eventuell kdda som trangt ut
samt mattslipa med ett fint sandpapper

e Tvéatta med malartvatt eller med en mild alkalisk tvattvatska

e Grunda trarena ytor med oljealkydgrundfarg, Nordsjo Utegrund eller
Nordsjo Tinova V Tragrund.

e Laga eventuella springor i t ex hdrnsammanfogningar med plastisk
tatmassa (Nordsjo Akryltatmassa for utomhus bruk).

e Fardigmala (1-2 strykningar) med Nordsjo Fonsterfarg eller Nordsjo
Fonsterfarg V. Observera att vissa fogmassor inte tillater
overmalning.



